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1. Цель и задача дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Строительные материалы» является подготовка высококвалифицированных бакалавров по направлению 08.03.01  «Строительство» в части овладения ими представленийо взаимосвязи состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов; знаний по способам формирования заданных структуры и свойств материалов при максимальном ресурсоэнергосбережении; методов оценки показателей качества и умения выбирать материалы, обеспечивающие требуемый уровень надежности и безопасности сооружений при воздействии окружающей среды. Для достижения обозначенной цели решаются следующие задачи освоения дисциплины.

Задачи освоения дисциплины:

· формирование у бакалавров представлений о строительных материалах как элементах системы «материал – конструкция – здание, сооружение», обеспечивающих функционирование конструкций с требуемой монтажной, эксплуатационной надежностью, долговечностью и безопасностью в различных условиях эксплуатации;

· ознакомление с номенклатурой материалов, применяемых в современном строительстве, на основе их классификации по составу, структуре, свойствам, способам получения ифункциональному использованию;
· изучение наиболее важных потребительских свойств строительных материалов как функции их состава, структуры и состояния;
· рассмотрение технологии строительных материалов как поэтапного процесса формирования структуры, обеспечивающей требуемые свойства материала;
· изучение основ технологии изготовления конструкционных и функциональных строительных материалов и технических требований, предъявляемых к исходным сырьевым компонентам и материалам в зависимости от их назначения;
· изучение системы показателей качества строительных материалов и нормативных методов их определения и оценки полученной путём сравнения стандартизированных количественных
значений
и
фактических даных
определённых
с
использованием современного исследовательского оборудования и статистической обработкой данных.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина  «Строительные материалы» относится к  обязательной части учебного плана. 
Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Введение в профессиональную деятельность, Физика, Химия.
Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:  Основания и фундаменты зданий, сооружений, Основы технологии возведения зданий, Металлические конструкции,  Железобетонные и каменные конструкции; Конструкции из дерева и пластмасс  и др.
Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений
3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений
	Категория (группа) универсальных компетенций
	Код и наименование универсальной компетенции
	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

	Теоретическая профессиональная

подготовка
	ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
	ОПК-3.1.

Описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии 

	
	
	ОПК-3.8.

Выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий)

	
	
	ОПК-3.9.

Определение качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств

	Проектирование. Расчетное

обоснование
	ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов
	ОПК-6.12.

Оценка прочности, жёсткости и устойчивости элемента строительных конструкций, в т.ч. с использованием прикладного программного обеспечения



4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
	Вид учебной работы



	Очная форма

     (2 курс)
	Заочная    форма

 (1 курс)

	Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)
	3,25
	15,25

	
	
	

	
	
	

	В том числе:
	
	

	Лекции
	16
	6

	Лабораторные работы 
	16
	8

	Практические занятия 
	
	

	Другие виды контактной работы:
	1,25
	1,25

	Консультирование перед экзаменом
	1
	1

	Прием экзамена
	0,25
	0,25

	Самостоятельная работа (всего)
	60
	85

	Часы на контроль (зачет)
	
	7,75

	Вид промежуточной аттестации (зачет)
	
	

	Общая трудоемкость час
	108
	108

	 Зачетные  Единицы Трудоемкости
	3
	3


5. Содержание дисциплины
Перечень дидактических единиц (по ПООП ВО):
Значение и классификация строительных материалов.

Основные типы структур, основные элементы структуры и базовые взаимосвязи структуры и свойств строительных материалов; способы управления параметрами структуры строительного материала, в том числе с применением нанотехнологии.

Сырье для производства строительных материалов: природное минеральное сырье, техногенные отходы отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые ресурсы.

Основные строительные материалы на основе расплавов: керамика, стекло, металлы.

Основные минеральные вяжущие вещества: строительный гипс, строительная известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, тонкомолотые, композиционные цементы, вяжущие низкой водопотребности.

Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ: строительные растворы, сухие строительные смеси, бетон и его разновидности. 

Основные органические вяжущие вещества: нефтяной битум и полимеры. 

Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ: асфальтобетон, полимербетон, бетонополимер.

Древесина и изделия из нее.

Основные кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы.
5.1. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы

компетенции



	1.
	Значение и классификация строительных материалов.

Основные типы структур, основные элементы структуры и базовые взаимосвязи структуры и свойств строительных материалов; способы управления параметрами структуры строительного материала, в том числе с применением нанотехнологии.
	1
	
	-
	11
	1
	
	12
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2.
	Сырье для производства строительных материалов: природное минеральное сырье, техногенные отходы отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые ресурсы.
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3.
	Основные строительные материалы на основе расплавов: керамика, стекло, металлы.
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4.
	Основные минеральные вяжущие вещества: строительный гипс, строительная известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, тонкомолотые, композиционные цементы, вяжущие низкой водопотребности.
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5.
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ: строительные растворы, сухие строительные смеси, бетон и его разновидности. 
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6.
	Основные органические вяжущие вещества: нефтяной битум и полимеры. 
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7.
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ: асфальтобетон, полимербетон, бетонополимер.
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8.
	Древесина и изделия из нее.
	1
	
	2
	7
	3
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	9.
	Основные кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы.
	2
	
	2
	6
	4
	
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	
	Консультирование перед экзаменом
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Прием экзамена
	
	
	
	
	0,25
	
	0,25
	

	
	Часы на контроль (экзамен)
	
	
	
	
	
	34,75
	34,75
	

	
	Всего:  
	16
	
	16
	60
	33,25
	34,75
	108
	


5.2. Темы (разделы) дисциплин и виды занятий для заочной формы обучения

	№ п/п
	Наименование темы (раздела) дисциплины
	Лекции
	Лабораторные работы
	Практические занятия
	Самостоятельная работа студента
	Контактная работа
	Часы на контроль
	Всего часов
	Формируемые индикаторы

компетенции



	1.
	Значение и классификация строительных материалов.

Основные типы структур, основные элементы структуры и базовые взаимосвязи структуры и свойств строительных материалов; способы управления параметрами структуры строительного материала, в том числе с применением нанотехнологии.
	0,5
	
	-
	10,5
	0,5
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2.
	Сырье для производства строительных материалов: природное минеральное сырье, техногенные отходы отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые ресурсы.
	1
	
	1
	9
	2
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3.
	Основные строительные материалы на основе расплавов: керамика, стекло, металлы.
	1
	
	1
	9
	2
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4.
	Основные минеральные вяжущие вещества: строительный гипс, строительная известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, тонкомолотые, композиционные цементы, вяжущие низкой водопотребности.
	1
	
	1
	9
	2
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5.
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ: строительные растворы, сухие строительные смеси, бетон и его разновидности. 
	1
	
	1
	9
	2
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6.
	Основные органические вяжущие вещества: нефтяной битум и полимеры. 
	1
	
	1
	9
	2
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7.
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ: асфальтобетон, полимербетон, бетонополимер.
	0,5
	
	1
	9,5
	1,5
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8.
	Древесина и изделия из нее.
	
	
	1
	10
	1
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	9.
	Основные кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы.
	
	
	1
	10
	1
	
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	
	Консультирование перед экзаменом
	
	
	
	
	1
	
	1
	

	
	Прием экзамена
	
	
	
	
	0,25
	
	0,25
	

	
	Часы на контроль (экзамен)
	
	
	
	
	
	7,75
	7,75
	

	
	Всего:  
	6
	
	8
	85
	15,25
	7,75
	108
	


5.3. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов очной формы
	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы

компетенции

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Значение и классификация строительных материалов.

Основные типы структур, основные элементы структуры и базовые взаимосвязи структуры и свойств строительных материалов; способы управления параметрами структуры строительного материала, в том числе с применением нанотехнологии.
	Основные направления развития строительных материалов и изделий в современных условиях. Материал как элемент системы «материал – конструкция – сооружение». Вещественный,  химический, минеральный и фазовый состав строительных материалов. Масштабные уровни структуры. Параметры состояния материалов. Физические, механические, химические, технологические свойства строительных материалов, их взаимосвязь с составом, структуры и состояния материала.  Надежность и долговечность строительных материалов, изделий и конструкций.
	0,5
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2
	Сырье для производства строительных материалов: природное минеральное сырье, техногенные отходы отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые ресурсы.
	Общие сведения о природном камне, классификация горных пород. Важнейшие   строительно-технические   свойства  горных пород, зависимость их от состава, структуры и текстуры горных пород. Виды природных каменных материалов и области их применения. Горные породы как сырье для производства строительных материалов.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3
	Основные строительные материалы на основе расплавов: керамика, стекло, металлы.
	Стекло и изделия из каменных расплавов: классификация, состав, структура, свойства, технология изготовления, номенклатура изделий, применение. Керамические материалы и изделия: классификация, состав, структура, свойства, способы производства, номенклатура изделий, применение.

Общие сведения о металлах. Строение и свойства металлов. Основы технологии чугуна и стали. Конструкционные строительные стали. Металлические конструкции: классификация, номенклатура и применение в строительстве.  Достоинства и недостатки металлических строительных конструкций.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4
	Основные минеральные вяжущие вещества: строительный гипс, строительная известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, тонкомолотые, композиционные цементы, вяжущие низкой водопотребности.
	Неорганические вяжущие вещества: классификация, сырье, технология изготовления, химический и минеральный состав. Механизмы твердения, их зависимость от вида и состава вяжущего. Основные технические характеристики и область применения минеральных вяжущих. Коррозия цементного камня и методы ее предотвращения.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ: строительные растворы, сухие строительные смеси, бетон и его разновидности. 
	Общие сведения о структуре бетонов, растворов и строительных композитов. Классификация бетонов. Заполнители для бетонов и растворов: классификация, основы получения, технические характеристики. Добавки для бетонов
и растворов. Классификация
и маркировка строительных растворов. Свойства растворных смесей и раствора, контроль их качества. Бетонные смеси: состав, основы приготовления, технические характеристики. Железобетон: определение, структура, классификация. Основы технологии монолитного бетонирования. Основы заводской
технологии сборного
железобетона. Технические характеристики бетонов. Особенности структуры, свойств
и
 способов
получения легких, силикатных, мелкозернистых и других видов бетонов. Коррозия бетонов, оценка степени агрессивности    среды, методы предупреждения и защиты от коррозии.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6
	Основные органические вяжущие вещества: нефтяной битум и полимеры. 
	Классификация и назначение органических вяжущих веществ. Состав и свойства битумов и асфальтовых вяжущих. Битумные эмульсии, пасты и мастики. 
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ: асфальтобетон, полимербетон, бетонополимер.
	Асфальтовые бетоны и растворы: состав, структура, основы получения, достоинства и недостатки, применение в строительстве. Общие сведения о полимерах. Исходные компоненты полимерных
строительных материалов.
Современные способы получения строительных изделий из пластмасс. Основные свойства строительных полимеров.
Виды полимерных
строительных материалов
 и изделий.  Полимербетоны.
	0,5
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8
	
	Всего
	6
	


5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)  для студентов заочной формы
	№
	Наименование разделов дисциплины
	Содержание разделов
	Трудоемкость (час)
	Формируемые индикаторы

компетенции

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Значение и классификация строительных материалов.

Основные типы структур, основные элементы структуры и базовые взаимосвязи структуры и свойств строительных материалов; способы управления параметрами структуры строительного материала, в том числе с применением нанотехнологии.
	Основные направления развития строительных материалов и изделий в современных условиях. Материал как элемент системы «материал – конструкция – сооружение». Вещественный,  химический, минеральный и фазовый состав строительных материалов. Масштабные уровни структуры. Параметры состояния материалов. Физические, механические, химические, технологические свойства строительных материалов, их взаимосвязь с составом, структуры и состояния материала.  Надежность и долговечность строительных материалов, изделий и конструкций.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2
	Сырье для производства строительных материалов: природное минеральное сырье, техногенные отходы отраслей промышленности, попутные продукты добычи и обогащения полезных ископаемых, вторичные рециклируемые ресурсы.
	Общие сведения о природном камне, классификация горных пород. Важнейшие   строительно-технические   свойства  горных пород, зависимость их от состава, структуры и текстуры горных пород. Виды природных каменных материалов и области их применения. Горные породы как сырье для производства строительных материалов.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3
	Основные строительные материалы на основе расплавов: керамика, стекло, металлы.
	Стекло и изделия из каменных расплавов: классификация, состав, структура, свойства, технология изготовления, номенклатура изделий, применение. Керамические материалы и изделия: классификация, состав, структура, свойства, способы производства, номенклатура изделий, применение.

Общие сведения о металлах. Строение и свойства металлов. Основы технологии чугуна и стали. Конструкционные строительные стали. Металлические конструкции: классификация, номенклатура и применение в строительстве.  Достоинства и недостатки металлических строительных конструкций.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4
	Основные минеральные вяжущие вещества: строительный гипс, строительная известь, портландцемент и его разновидности, глиноземистый цемент, тонкомолотые, композиционные цементы, вяжущие низкой водопотребности.
	Неорганические вяжущие вещества: классификация, сырье, технология изготовления, химический и минеральный состав. Механизмы твердения, их зависимость от вида и состава вяжущего. Основные технические характеристики и область применения минеральных вяжущих. Коррозия цементного камня и методы ее предотвращения.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ: строительные растворы, сухие строительные смеси, бетон и его разновидности. 
	Общие сведения о структуре бетонов, растворов и строительных композитов. Классификация бетонов. Заполнители для бетонов и растворов: классификация, основы получения, технические характеристики. Добавки для бетонов
и растворов. Классификация
и маркировка строительных растворов. Свойства растворных смесей и раствора, контроль их качества. Бетонные смеси: состав, основы приготовления, технические характеристики. Железобетон: определение, структура, классификация. Основы технологии монолитного бетонирования. Основы заводской
технологии сборного
железобетона. Технические характеристики бетонов. Особенности структуры, свойств
и
 способов
получения легких, силикатных, мелкозернистых и других видов бетонов. Коррозия бетонов, оценка степени агрессивности    среды, методы предупреждения и защиты от коррозии.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6
	Основные органические вяжущие вещества: нефтяной битум и полимеры. 
	Классификация и назначение органических вяжущих веществ. Состав и свойства битумов и асфальтовых вяжущих. Битумные эмульсии, пасты и мастики. 
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ: асфальтобетон, полимербетон, бетонополимер.
	Асфальтовые бетоны и растворы: состав, структура, основы получения, достоинства и недостатки, применение в строительстве. Общие сведения о полимерах. Исходные компоненты полимерных
строительных материалов.
Современные способы получения строительных изделий из пластмасс. Основные свойства
строительных полимеров.
Виды полимерных
строительных материалов

и изделий.  Полимербетоны.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8
	Древесина и изделия из нее.
	Общие сведения о древесине, ее положительные и отрицательные качества. Основные породы древесины и их физико-механические свойства. Сортамент лесных строительных материалов и изделий. Способы защиты древесины от гниения и возгорания
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	9
	Основные кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и отделочные материалы.
	Изоляционные материалы (кровельные, гидроизоляционные), теплоизоляционные, акустические: особенности структуры, классификация, основные свойства, разновидности. Технико-экономическое значение гидро- теплоизоляции в строительстве. Современные способы увеличения термического сопротивления ограждающих конструкций и конструктивные решения стен. Отделочные материалы и их разновидности. Основные технические требования.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	10
	
	Всего
	16
	


5.5. Практические занятия  для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость

(час.)
	Формируемые индикаторы

компетенции



	1.
	2
	Песок для строительных работ. Определение
фактических показателей качества, проверка их соответствия
требованиям стандартов.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2.
	3
	Определение
нормативных показателей качества металлов и сплавов.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3.
	4
	Основные минеральные вяжущие вещества.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4.
	5
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5.
	6
	Битум. Определение основных показателей качества различных марок.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6.
	7
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7.
	8
	Древесина и изделия из нее.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8.
	9
	Определение показателей качества материалов с использованием методов неразрушающего контроля.
	2
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	Всего
	16
	


5.6. Практические занятия для студентов заочной формы обучения
	№ п/п
	№ темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Наименование практических занятий
	Трудо-емкость

(час.)
	Формируемые индикаторы

компетенции



	1.
	2
	Песок для строительных работ. Определение
фактических показателей качества, проверка их соответствия
требованиям стандартов.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	2.
	3
	Определение
нормативных показателей качества металлов и сплавов.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	3.
	4
	Основные минеральные вяжущие вещества.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	4.
	5
	Основные строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	5.
	6
	Битум. Определение основных показателей качества различных марок.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	6.
	7
	Основные строительные материалы на основе органических вяжущих веществ.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	7.
	8
	Древесина и изделия из нее.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	8.
	9
	Определение показателей качества материалов с использованием методов неразрушающего контроля.
	1
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9

	Всего
	8
	


5.7. Самостоятельная работа для студентов очной формы обучения
	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы

(детализация)
	Трудо-емкость

(час.)
	Формируемые индикаторы

компетенции


	Контроль выполнения работы 

	1.
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	11
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	2.
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	3.
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	4.
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	5.
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	6.
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	7.
	7
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	8.
	8
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	7
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	9.
	9
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	6
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	          Всего: 
	60
	
	


5.8. Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения.

	№ п/п
	№ темы  (раздела) дисциплины из табл. 5.1
	Тематика самостоятельной работы

(детализация)
	Трудо-емкость

(час.)
	Формируемые индикаторы

компетенции


	Контроль выполнения работы 

	1.
	1
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10,5
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	2.
	2
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	3.
	3
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	4.
	4
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	5.
	5
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	6.
	6
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	7.
	7
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	9,5
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	8.
	8
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	9.
	9
	Работа с учебником, справочной и нормативной литературой, детальная проработка лекционного материала.
	10
	ОПК-3.1, ОПК-3.8, ОПК-3.9
	Контрольная работа, экзамен. 

	          Всего: 
	85
	
	


6. Методы и формы организации обучения 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах

	                               Формы

Методы
	Практические занятия, (час)
	Всего

	
	д/о
	з/о
	д/о
	з/о

	Тестирование
	3
	3
	3
	3

	Исследовательский метод
	1
	1
	1
	1

	Решение ситуационных задач
	2
	2
	2
	2

	Итого интерактивных занятий:
	6
	6
	6
	6


7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины
Студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся в библиотеке института, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

7.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Самостоятельная работа студентов включает проработку и анализ теоретического материала по конспекту лекций и учебной литературе. Самоконтроль знаний осуществляется на основании контрольных вопросов и заданий к зачету, а также к практическим занятиям.
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют освоить предмет целостно. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя. 

Студентам необходимо: 
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором. Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам или к преподавателю. 

7.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий (контрольная работа)
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий по темам, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. 
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует: 

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным в рабочей программе; 

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и сдавать их в установленные сроки; 

- при подготовке к зачету параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины. 

Требования к оформлению контрольной работы: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -12, межстрочный интервал -1,5, размер полей- 2,5 см, отступ в начале абзаца -1,25 см, форматирование по ширине; листы контрольной работы скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема контрольной работы, ФИО студента.

7.3. Методические рекомендации по работе с литературой 
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 

Основная литература - это учебники и учебные пособия. 

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

 8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены: 

- рабочая программа, 
- ФОС, 
-  СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

          – подготовку к экзамену
Основная учебная литература

1. Белов, В. В. Строительные материалы [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 08.03.01 - «Строительство» / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Н. В. Храмцов ; под ред. В. В. Белова. - Москва : АСВ, 2016. - 270 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

1. Материаловедение в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 "Строительство" / под ред. И. А. Рыбьева. - Москва : Академия, 2006. - 528 с.

9. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
Таблица 9.1 Балльные оценки для элементов контроля. 

	Элементы учебной деятельности
	Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра
	Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ
	Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра
	Всего за

семестр

	Посещение занятий
	3
	3
	3
	9

	Тестовый контроль
	4
	4
	4
	12

	Контрольные работы на практических занятиях
	12
	12
	13
	37

	Компонент своевременности
	4
	4
	4
	12

	Итого максимум за период:
	20
	25
	25
	70

	Сдача зачета(максимум)
	
	
	
	30

	Нарастающим итогом
	20
	45
	70
	100


Таблица 9.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
	Оценка (ФГОС)
	Итоговая сумма баллов 

(учитывает успешно сданный зачет) 
	Оценка (ECTS)

	5 (отлично) (зачтено)
	90 - 100
	А (отлично)

	4 (хорошо)
(зачтено)
	85 – 89
	В (очень хорошо)

	
	75 – 84
	С (хорошо)

	
	70 - 74
	D (удовлетворительно)

	3 (удовлетворительно) 
(зачтено)
	65 – 69
	

	
	60 - 64
	E (посредственно)

	2 (неудовлетворительно), 
(не зачтено)
	Ниже 60 баллов
	F (неудовлетворительно)


10. Фонд оценочных средств 

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.
11. Промежуточный и текущий контроль

11.1 Тематика контрольных работ

Контрольная работа

вариант 1

Требуется подобрать состав бетона, к которому  не предъявляются иные требования, кроме прочности. Марка бетона, подвижность бетонной смеси (осадка конуса) принимается согласно варианта. предельная крупность щебня 20 мм.

Характеристика материалов:

Цемент портландский, марка и активность принимается согласно варианта. Нормальная густота цементного теста для М400 – 28 %, М500 – 25 %, удельный вес – 3,10.

Щебень фракции 5-20 мм, объемный вес – 2,65 кг/л, пустотность -  V п.щ. коэффициент заполнения пустот и раздвижки зерен щебня раствором - (, принимается согласно варианта.

Песок кварцевый, средней крупности. удельный вес зерен – 2,63 кг/л.

Содержание в заполнителях пыли, глинистых и илистых частиц и примесей, крупности песка и щебня, нормальной густоты цементного теста, прочности исходной породы заполнителей учитывается коэффициентом – А – принимается согласно варианта.

Расход воды на 1 м3 бетона в зависимости от подвижности бетонной смеси принимается по графику. Рис 1. График прилагается. 

Данные, принимаемые согласно варианта, представлены в таблице:

	Наименование
	Варианты

	материала
	показателя
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Бетон
	марка
	200
	300
	400
	150
	250
	300
	200
	400
	350
	300

	Цемент
	марка
	400
	500
	500
	400
	400
	500
	400
	500
	500
	500

	
	активность
	405
	510
	500
	420
	410
	520
	415
	515
	525
	520

	Щебень
	пустоность
	0,505
	0,507
	0,509
	0,511
	0,513
	0,515
	0,517
	0,519
	0,521
	0,523

	
	коэф. (
	1,275
	1,273
	1,271
	1,269
	1,267
	1,262
	1,263
	1,261
	1,259
	1,257

	Подвижность бет. смеси /ОК/. см.
	1,0
	1,5
	2,0
	2,5
	3,0
	3,5
	4,0
	4,5
	5,0
	5,5

	Коэффициент А
	0,45
	0,47
	0,49
	0,51
	0,53
	0,55
	0,57
	0,59
	0,61
	0,63


Для выполнения контрольной работы следует определить:

1. Водоцементное отношение.

2. Расход воды по прилагаемому к заданию графику. 

3. Расход цемента.

4. Объем цементного теста, Vц.т.
5. Суммарный абсолютный объем заполнителей. ( Vзап.
6. Абсолютный объем щебня, Vщ.

7. Абсолютный объем песка, Vп.

8. Весовые количества щебня и песка.

9. Провести проверку состава путем суммирования объемовцемента, воды, щебня, песка, рассчитанных в соответствии с пп. 2, 3, 6, 7. Сумма должна быть равна 1000 литров.

10. Объемный вес бетонной смеси, кг/м3.

11. Окончательный состав бетона (расход материалов на 1 м3).

Цемента       кг.

Щебня          кг.

Песка           кг.

Воды            л.

Контрольная работа

Вариант 2

Требуется запроектировать состав мелкозернистого плотного горячего асфальтобетона марки I, тип Б. Проектирование провести учетом требований ГОСТ 9128-97. смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. Определить расход всех компонентов на 1т асфальтобетонной смеси.

Расходные материалы: щебень марки 1200 плотностью 2620 кг/м3, песок природный плотностью 2700 кг/м3, битум БНД 60/90.

Дано: Результаты пофракционного ситового рассева минеральных материалов (м) в г. и общий вес просеянной навески (м1) в г.; содержание зерен щебня крупнее 5 мм и минерального порошка мельче 0,071 мм в минеральной части асфальтобетонной смеси в % по массе, представлены в таблице.

	Наименование минерального материала
	Вес навески, г
	Размер отверстий, мм
	Варианты

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	0

	
	
	
	Вес материала на сите, г

	Щебень
	1000
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	15
	175
	180
	185
	190
	195
	200
	205
	210
	215
	220

	
	
	10
	415
	414
	413
	412
	411
	410
	409
	408
	407
	406

	
	
	5
	381
	379
	377
	375
	373
	371
	369
	367
	365
	363

	
	
	2,5
	22
	19
	16
	13
	12
	11
	10
	9
	8
	7

	
	
	1,25
	7
	8
	9
	10
	9
	8
	77
	6
	5
	4

	Содержание щебня крупн. 5 мм в мин части смеси, в % по массе
	40
	41
	42
	43
	44
	46
	47
	48
	49
	50

	Песок
	1000
	5
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

	
	
	2,5
	116
	114
	112
	110
	108
	106
	104
	102
	100
	68

	
	
	1,25
	128
	130
	132
	134
	136
	138
	140
	142
	144
	146

	
	
	0,93
	238
	236
	234
	232
	230
	228
	226
	224
	222
	220

	
	
	0,315
	226
	228
	230
	232
	234
	236
	238
	240
	242
	244

	
	
	0,14
	147
	146
	145
	144
	143
	142
	141
	140
	139
	138

	
	
	0,071
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63

	
	
	>0,071
	20
	19
	18
	17
	16
	15
	14
	13
	12
	11


	Минеральный порошок
	1

000
	1,25
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	0,63
	31
	30
	29
	28
	27
	26
	25
	24
	23
	22

	
	
	0,315
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

	
	
	0,14
	105
	103
	101
	99
	97
	65
	93
	91
	88
	87

	
	
	0,071
	91
	90
	89
	88
	87
	86
	85
	84
	83
	82

	
	
	>0,071
	719
	721
	723
	725
	727
	729
	731
	733
	735
	737

	Содержание мин. порошка мельче 0,971 в минер. смеси, в % по мере
	8,0
	8,3
	8,4
	8,6
	8,8
	9,0
	9,2
	9,4
	9,6
	9,8


11.2. Текущий контроль
Примеры тестов для контроля знаний.
Вариантт1

1. Модуль упругости Е какого металла равен 1,7(105 МПа?
1.  Отливки из серого грунта;

2.  Алюминиевого сплава;

3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали;

4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки;

5.  Канаты стальные спирально-закрытые.

2. Какие основные показатели применяются для расчета мощности дробильно-сортировочного завода?
1. Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного отверстия дробильного оборудования;

2. Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений.

3. Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории разрабатываемого грунта.

4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, отделяющих песок.

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования.

3. Какой метод обработки применяют для получения готовых каменных материалов и изделий имеющих поверхность правильной формы, одинакового размера и объема.
1.  Метод пиления.

2.  Метод дробления;

3.  Метод обколки и обтески;

4.  Метод раскалывания и обрезки;

5.  Метод взрыва и клина.

4. Как называется способ производства портландцемента при котором сырьем являются мергели или смеси твердых известняков и глин небольшой влажности, а их тонкоизмельченная смесь перед обжигом гранулируется в виде зерен и обжигается во вращающихся печах.
1.  Мокрый способ;

2.  Сухой способ.

3.  Известняк;

4.  Гипс;

5.  Глина.

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), характеризующий перемещение изделия по рабочим местам, расположенным по ходу процесса, в одном направлении.
1.  Параллельность;

2.  Пропорциональность;

3.  Непрерывность;

4.  Прямоточность.

5.  Ритмичность.

6.  Где, в заводских условиях, происходит ускоренный набор прочности железобетонных изделий?
1.  Бетоносмесительный узел;

2.  Виброплощадка;

3.  Металлическая форма;

4.  Бетоноукладчик;

5.  Пропарочная камера.

7. К какому виду относят горные породы, образованные из огненно-жидкой массы в результате ее остывания в условиях высоких температур и давления?
1.  Осадочные из химических осадков;

2.  Магматические глубинные;

3.  Осадочные из органических пород;

4.  Магматические излившиеся;

5.  Осадочные из механических отложений (обломочные).

Вариант 2

/. Модуль упругости Е какого металла равен 2(10 5 МПа?
1.  Отливки из серого грунта;

2.  Алюминиевого сплава;

3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали;

4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки;

5.  Канаты стальные спирально-закрытые.

2.Какие основные показатели применяются для расчета мощности (производительности) гравийно-сортировочного завода?
1.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного отверстия дробильного оборудования;

2.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений.

3.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, отделяющих песок.

4.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории разрабатываемого грунта.

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования.

3. Какой метод используется для развалки каменного монолита на блоки для изготовления из них плит.
1.  Метод дробления;

2.  Метод обколки и обтески;

3.  Метод раскалывания и обрезки;

4.  Метод пиления.

5.  Метод взрыва и клина.

4. Содержание какого компонента в портландцементе должно составлять 75 -78 % от общего объема сырьевой смеси.
1.  Мокрый способ;

2.  Известняк;

3.  Гипс;

4.  Глина;

5.  Сухой способ.

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий повторяемость каждой операции и всего технологического процесса в целом через строго установленные промежутки времени.
1.  Ритмичность;

2.  Параллельность;

3.  Пропорциональность;

4.  Непрерывность;

5.  Прямоточность.

6.  Куда при заводском изготовлении ЖБИ поступает из бетоносмесителя готовая бетонная смесь?
1.  Бетоносмесительный узел;

2.  Виброплощадка;

3.  Металлическая форма;

4.  Бетоноукладчик;

5.  Пропарочная камера.

7. К какому виду относят горные породы, образованные в результате уплотнения и цементации, из водных растворов минеральных веществ, таких как гипс, доломиты, известковые туфы?
1.  Осадочные из химических осадков;

2.  Магматические глубинные;

3.  Осадочные из органических пород;

4.  Магматические излившиеся;

5.  Осадочные из механических отложений (обломочные).

Вариант 3

1. Модуль упругости Е какого металла равен 2,1(105 МПа?
1.  Отливки из серого грунта;

2.  Алюминиевого сплава;

3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали;

4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки;

5.  Канаты стальные спирально-закрытые.

2.Какие основные показатели применяются для расчета мощности (производительности) гидромеханизированного предприятия?
1.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории разрабатываемого грунта.

2.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного отверстия дробильного оборудования;

3.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений.

4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, отделяющих песок.

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования.

3. Каким методом изготовляют кровельные плитки из глинистого (кровельного) сланца, называемого природным шифером?
1.  Метод дробления;

2.  Метод раскалывания и обрезки;

3.  Метод обколки и обтески;

4.  Метод взрыва и клина;

5.  Метод пиления.

4. Какой компонент, для регулирования сроков схватывания цемента добавляется в количестве 1,5- 3,5 % от его веса при помоле обожженной до спекания сырьевой смеси, называемой клинкером?
1.  Мокрый способ;

2.  Известняк;

3.  Гипс;

4.  Глина;

5.  Сухой способ.

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий проведение каждой последующей операции процесса сразу после окончания предыдущей, оборудование и рабочие не простаивают?
1.  Параллельность;

2.  Непрерывность;

3.  Пропорциональность;

4.  Ритмичность;

5.  Прямоточность.

6.  Куда при заводском изготовлении ЖБИ поступает из бетоноукладчика готовая бетонная смесь?
1.  Металлическая форма;

2.  Бетоносмесительный узел;

3.  Виброплощадка;

4.  Бетоноукладчик;

5.  Пропарочная камера.

7. К какому виду по характеру образования и составу относят горные породы, представляющие собой, вследствие их физического и химического распада, накопления рыхлых продуктов (глины, пески, гравий), а вследствие уплотнения и цементации песчаники?
1.  Осадочные из химических осадков;

2.  Магматические глубинные;

3.  Осадочные из органических пород;

4.  Магматические излившиеся;

5.  Осадочные из механических отложений (обломочные).

Вариант 4

1. Модуль упругости Е какого металла равен 7,1(104 МПа?
1.  Отливки из серого грунта;

2.  Алюминиевого сплава;

3.  Прокатной стали и отливки из углеродистой стали;

4.  Пучки и пряди из высокопрочной проволоки;

5.  Канаты стальные спирально-закрытые.

2.Какие основные показатели отдельных предприятий, для производства материалов, применяются при выборе экономической эффективности вариантов возможного размещения, степени оснащения оборудованием, мощности?
1.  Размер куска породы принимаемого в ковш экскаватора и размер приемного отверстия дробильного оборудования;

2.  Удельные капиталовложения на единицу годовой продукции, себестоимость единицы продукции, срок окупаемости капиталовложений.

3.  Производительность землесосных снарядов в зависимости от категории разрабатываемого грунта.

4.  Производительность дробилок второй, третьей стадий дробления и грохотов, отделяющих песок.

5.  Пропускная способность головного дробильного оборудования.

3. Каким методом изготовляют из каменных пород бортовые дорожные камни, брусчатку?
1.  Методом обколки и обтески;

2.  Методом дробления;

3.  Методом раскалывания и обрезки;

4.  Методом взрыва и клина;

5.  Методом пиления.

4.Содержание какого компонента в портландцементе должно составлять 22 -25 % от общего объема сырьевой смеси?
1.  Мокрый способ;

2.  Известняк;

3.  Гипс;

4.  Глина;

5.  Сухой способ.

5.   Как называется принцип организации технологического процесса изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), устанавливающий количество рабочих мест, на которых выполняются операции в соответствии с их трудоемкостью.
1.  Параллельность;

2.  Непрерывность;

3.  Ритмичность;

4.  Прямоточность.

5.  Пропорциональность.

6.  На чем происходит уплотнение готовой бетонной смеси, уложенной в металлические формы?
1.  Бетоносмесительный узел;

2.  Виброплощадка;

3.  Металлическая форма;

4.  Бетоноукладчик;

5.  Пропарочная камера.

7. К какому виду относят горные породы, образованные в результате уплотнения и цементации отложений осадков некоторых водорослей и живых организмов, такие как большинство известняков, мел, ракушечник?
1.  Осадочные из химических осадков;

2.  Магматические глубинные:

3.  Осадочные из органических пород;

4.  Магматические излившиеся;

5.  Осадочные из механических отложений (обломочные).

11.3. Промежуточный контроль
Вопросы к экзамену.
1. Строительные материалы. Классификация.
2. Состав и структура строительных материалов.
3. Параметры состояния материалов (истинная, средняя, насыпная, относительная плот- ности, пористость, межзерновая пустотность).
4. Свойства строительных материалов. Взаимосвязь состава, структуры, параметров со- стояния и свойств материалов.
5. Гидрофизические свойства (влажность, водопоглощение, гигроскопичность, водостой- кость, морозостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, водонепроницаемость, газо-
и паропроницаемость).

6. Теплофизические свойства (теплопроводность, термическое сопротивление, теплоем- кость, огнестойкость, огнеупорность, термическая стойкость, жаростойкость). Радиа- ционная стойкость.
7. Деформационные свойства (упругость, пластичность, хрупкость, текучесть, ползу- честь, вязкость, релаксация). Реология.
8. Прочностные свойства строительных материалов (предел прочности при сжатии, из- гибе, растяжении, динамическая прочность, истираемость, износ, твердость).
9. Обобщающие эксплуатационные свойства строительных материалов и изделий.
10. Горные породы. Генетическая классификация горных пород.
11. Основные породообразующие минералы горных пород.
12. Добыча и переработка горных пород.
13. Защита изделий из горных пород.
14. Керамические материалы и изделия. Классификация. Сырье.
15. Технологии получения керамического кирпича.
16. Керамические материалы и изделия.
17. Стекло. Классификация. Характеристика сырья.
18. Общая технология получения стекла.
19. Свойства стекла. Материалы и изделия на основе стекла.
20. Ситаллы, шлакоситаллы, изделия из каменных расплавов.
21. Металлические материалы. Классификация.
22. Строение металлов. Свойства металлов.
23. Стальная арматура для железобетонных изделий.
24. Минеральные вяжущие вещества. Классификация. Общая технология производства.
25. Гипсовые вяжущие вещества (классификация, сырье, технология, свойства, твердение, применение).
26. Воздушная известь (классификация, сырье, технология, свойства, твердение, применение).
27. Жидкое (растворимое) стекло. Магнезиальные вяжущие.
28. Гидравлическая известь. Роман-цемент.
29. Портландцемент. Сырье, химический и минералогический составы.
30. Технология производства портландцемента.
31. Основы твердения портландцемента. Свойства портландцемента.
32. Коррозия цементного камня.
33. Разновидности портландцемента. Другие виды цементов. Композиционные минеральные вяжущие.
34. Строительные растворы. Классификация, свойства раствора и растворной смеси.
35. Технология получения строительных растворов. Проектирование состава раствора.
36. Бетоны. Классификация бетонов. Характеристика материалов для тяжелого бетона.
37. Свойства тяжелого бетона и бетонной смеси.
38. Разновидности бетона (тяжелый, легкий, высокопрочный, ячеистый, крупнопористый, поризованный, мелкозернистый, декоративный, полимербетон, бетонополимер, цементнополимерный бетон, фибролит, арболит).
39. Силикатные материалы и изделия. Силикатный кирпич.
40. Ячеистый силикатный бетон. Плотный силикатный бетон.
41. Асбестоцементные материалы и изделия.
42. Лесные материалы (состав, строение и свойства).
43. Пороки древесины и защита древесины от гниения, поражения насекомыми и возгорания.
44. Материалы и изделия из древесины.
45. Битумные и дегтевые вяжущие вещества (состав, строение, свойства).
46. Материалы и изделия на основе битумных и дегтевых вяжущих.
47. Полимерные материалы (состав, строение свойства). Связующие вещества.
48. Технология производства полимерных материалов. Материалы и изделия из полимерных материалов.
49. Гидроизоляционные материалы.
50. Теплоизоляционные материалы (состав, строение и свойства).
51. Неорганические теплоизоляционные материалы.
52. Органические теплоизоляционные материалы.
53. Применение теплоизоляционных материалов.
54. Акустические материалы. Звукопоглощающие материалы.
55. Акустические материалы. Звукоизоляционные материалы.
56. Отделочные материалы. Красочные материалы. Природный и искусственный камень. 
57.Керамика, стекло, металл. Лесные материалы. Полимерные материалы.
12. Перечень современных и профессиональных баз данных, а также ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины


Для использования в образовательном процессе имеется:
Реестр современных и профессиональных баз данных
	№
	Наименование баз данных
	Ссылка на источник

	1
	Справочная правовая система Консультант +
	Жесткие диски компьютерных классов 301-1, 307-1, 312-1, 316-1, 318-1, библиотеки 207-2

	2
	Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки
	http://diss.rsl.ru/

	3
	Бюро наилучших доступных технологий
	http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4

	4
	Государственная публичная научно-техническая библиотека сибирского отделения российской академии наук
	http://www.prometeus.nsc.ru

http://www.prometeus.nsc.ru/sciguide/

	5
	Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала «Российское образование»
	http://window.edu.ru/

	6
	Образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
	http://ict.edu.ru/

	7
	Геопортал Республики Коми
	http://gis.rkomi.ru/

	8
	Научная электронная библиотека Elibrary
	https://elibrary.ru

	9
	Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ)
	http://www.gpntb.ru/

	10
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС)
	http://www1.fips.ru/

	11
	Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
	http://www.rupto.ru/


Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

· Электронный каталог библиотеки СЛИ;

· ЭБС "Университетская библиотека online";

· ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

· Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

· Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса


В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Техническая эксплуатация машин и оборудования отрасли» используются следующие программные средства:

Базовое программное обеспечение

Операционная система Debian
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html)

Операционная система FreeBSD
Стандартная общественная лицензия GNU
(https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html)

DreamSpark Agreement (Комплекс программных средств)
Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020

Офисный пакет LibreOffice 
Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/)

Антивирус Касперского
Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 10.2017 по 10.2019

Архиватор 7-zip
Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt)

Файловый менеджер Far
Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru)

Интернет-браузер Mozilla Firefox
Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/)

Интернет-браузер Google Chrome
Модифицированная лицензия BSD https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html)
Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам

Справочная правовая система Консультант +

Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО 
«КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно

Электронные библиотечные системы

Система автоматизации библиотек ИРБИС-64

Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно
Программы компьютерного тестирования
Доступ к порталу «Федеральный интернет экзамен в сфере профессионального образования»

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины


При проведении учебных занятий по дисциплине задействована материально-техническая база:

	Оснащенность
	Наименование 

аудиторий, 
месторасположение

	I. Для проведения занятий лекционного и семинарского типа

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	согласно
учебному
расписанию

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	Учебно-наглядные пособия
	

	в виде слайдов электронных презентаций к темам курса
	

	II. Учебная аудитория для проведения групповых и  индивидуальных консультаций
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	III. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
	согласно
учебному
расписанию

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	

	IV. Помещения для самостоятельной работы
	«Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2,

«Зал периодических
изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2,

«Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39,
каб. №207-2,

Кабинет «Компьютерный
класс», ул. Ленина, д. 39,

каб. №316-1

	Специализированная мебель,  оборудование и средства обучения:
	

	согласно паспортам аудиторного фонда СЛИ
	


15. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная учебная литература

2. Белов, В. В. Строительные материалы [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по программе бакалавриата по направлению 08.03.01 - «Строительство» / В. В. Белов, В. Б. Петропавловская, Н. В. Храмцов ; под ред. В. В. Белова. - Москва : АСВ, 2016. - 270 с.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература
2. Материаловедение в строительстве [Текст] : учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 "Строительство" / под ред. И. А. Рыбьева. - Москва : Академия, 2006. - 528 с.

Научная литература
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